
64

LAMPIRAN C
DOKUMENTASI

Gambar 14. Bahan baku cangkang Gambar 15. Pengambilan bahan baku
kelapa sawit

Gambar 16. Pengarangan Cangkang di Gambar 17. Penghancur arang
Dalam Furnace

Gambar 18.Pengayakan arang Gambar 19.Singkong yang telah dikupas
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Gambar 20. Proses pemarutan Gambar 21.Singkong telah diparut
Singkong

Gambar 22. Pati Singkong Gambar 23. Proses Pembuatan
Perekat

Gambar 24. Proses pencampuran
Arang dan Perekat



66

Gambar 25. Briket yang telah dipress Gambar 26. Penghalusan Sampel

Gambar 27 Uji Kadar Abu Gambar 28. Uji Kadar VM


