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LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN

Proses Pembuatan Pati dari Singkong Karet

Gambar 12. Singkong Karet Gambar 13. Perendaman Singkong Karet

Gambar 14. Pemarutan Singkong Karet Gambar 15.Pemisahan Ampas dengan

cairan

Gambar 16. Pengendapan Pati Gambar 17. Tepung Singkong Karet
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Proses Pembuatan Plastik Biodegradable

Gambar 18. Penimbangan Bahan Baku Gambar 19. Penambahan Aquadest

Gambar 20. Penambahan Asam Asetat        Gambar 21. Penambahan Plasticizer

Gambar 22. Pemanasan Larutan Pada          Gambar 23. Pencetakan Pada Plat

Suhu 70-800C
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Gambar 24. Pengeringan Plastik Pada   Gambar 25. Plastik Biodegradable

Suhu Kamar


