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Gambar 9. Bahan Baku Tanaman Genjer Gambar 10. Pengecilan ukuran dan

penjemuran Genjer

Gambar 11. Hasil Pengeringan Oven Gambar 12. Proses Karbonisasi



54

Gambar 13. Hasil Karbonisasi Gambar 14. Proses Grinding

Gambar 15. Proses Ayakan Gambar 16. Karbon ukuran ±60 me

Gambar17. Proses Aktivasi Gambar 18. Proses Penyaringan dan

Penentaralan pH.
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Gambar 19. Hasil Karbon Aktif Gambar 20. Penentuan Kadar Air

Gambar 21. Hasil Penentuan Kadar Air    Gambar 22. Hasil Penentuan Kadar Abu

Gambar 23. Analisa Daya Serap Iod Gambar 24. Hasil Analisa Daya

Serap Iod
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Gambar 25. Sampel Larutan Fe Gambar 26. Sampe Larutan Cu

sebelum proses adsorpsi sebelum proses adsorpsi

Gambar 27. Sampel Larutan Fe Gambar 28. Sampe Larutan Cu

setelah proses adsorpsi setelah proses adsorpsi


