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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah : 

1. Kondisi terbaik dari proses impregnasi untuk menghasilkan kandungan 

kalium tertinggi pada karbon aktif dari serbuk kayu akasia mangium setelah 

diimpregnasi ialah pada konsentrasi KOH 50 gram/150 ml aquades dengan 

waktu konstan 24 jam yang menghasilkan kandungan kalium sebesar 28,81%. 

2. Katalis heterogen berbasis karbon aktif dari serbuk kayu akasia mangium 

yang diimpergnasi KOH telah dapat digunakan sebagai katalis pada 

pembuatan biodiesel, karena katalis tersebut telah diaplikasikan secara 

langsung terhadap pembuatan biodiesel dan biodiesel yang dihasilkan telah 

memenuhi Standar Mutu Indonesia 0-7182-2006. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian selanjutnya disarankan untuk : 

1. Mengkaji pengaruh suhu karbonisasi biomassa untuk menghasilkan katalis 

berbasis karbon aktif yang diimpregnasi dengan KOH. 

2. Menggunakan bahan basa lain, seperti KF, K2CO3, NaOH ataupun sen, NaOH 

ataupun senyawa lain. 

3. Mengkaji parameter lain yang mungkin mempengaruhi kandungan kalium 

pada karbon aktif setelah impregnasi, misalnya suhu impregnasi maupun 

kecepatan pengadukan impregnasi. 

4. Mengkaji pengaruh ativasi karbon terhadap peningkatan kemampuan katalitik 

dari karbon aktif. 


