
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 

Penelitian  yang  dilakukan  untuk  membuat  adsorben  Al2O3 sebagai  adsorben

logam Pb menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil karakterisasi adsorben Al2O3  menggunakan XRD menunjukkan bahwa

nanokomposit yang dibentuk memiliki ukuran 13,9 nm.

2. Efisiensi  dan  kapasistas  yang  didapatkan  dari  kondisi  optimum  pada

penyerapam logam Pb adalah  60,021 % dan 3,087 mg/g

3. Isoterm Langmuir adalah metode isoterm adsorbsi yang cocok digunakan pada

proses adsorpsi logam Pb oleh adsorben Al2O3 dengan kemampuan maksimum

menyerap logam Pb adalah 0,840 mg/g. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Pada  penelitian  selanjutnya  rentang   variasi  kadar  FeCl3 harus  lebih

ditingkatkan

2. Pada penelitian selanjutnya variasi waktu pengadukan harus lebih lama agar

dapat diketahui batas waktu optimumnya.
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