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MOTTO 

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."  

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni) 

"Dari Anas bin Malik RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 

menjadikan akhirat tujuannya (niatnya), niscaya Allah akan menjadikan 

kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang 

tercerai berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa 

menjadikan dunia tujuannya (niatnya), niscaya Allah akan menjadikan kefakiran 

berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang 

menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekadar yang telah 

ditakdirkan baginya." (HR. Tirmidzi) 

“Sebenarnya, setiap orang itu memiliki potensi dan impiannya masing-masing. 

Hanya saja yang menjadi kendala adalah impian-impiannya itu tidak pernah dicoba 

untuk direalisasikan.” ( Bob Sadino) 

“Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama 

tubuh saya ketika mati kelak (Bob Sadino)” 
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ABSTRAK 

Pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar cair adalah salah satu 

alternatif energi baru yang ada. Rancang bangun mesin pirolisis limbah plastik 

menjadi BBM dibuat bertujuan untuk mengonversi limbah plastik pirolisis yang 

digunakan untuk wadah air mineral menjadi bahan bakar cair serta sebagai solusi 

permasalahan yang cukup penting dikehidupan manusia yakni fenomena 

membludaknya sampah berbahan dasar plastik (polymer) di lingkungan, akibat dari 

penggunaannya yang berlebihan. Proses Pembakaran Plastik dilakukan dengan 

Bahan Bakar LPG 12 kg. Temperatur Selama operasi yaitu maksimal  320℃, serta 

waktu operasi dilakukan selama 120 menit menggunakan pemanas Berupa Tungku. 

Alat ini dibuat dari berbagai komponen yaitu tabung reaktor yang berkapasitas 3Kg 

(3000 gram) untuk menampung bahan baku, tungku sebagai penghantar panas dari 

LPG ke reaktor , pipa penyalur untuk menyalurkan gas yang keluar dari dalam 

tabung reaktor menuju kondensor. Kondensor yang berfungsi sebagai pendingin , 

dan juga pipa untuk keluarnya hasil destilasi. Produk kemudian dianalisa 

densitas,Warna,viskositas, destilasi ASTM D-86, Sulfur Content,nilai kalor, Water 

Content dan calculated cetane index (CCI). Hasil yang didapat adalah produk bahan 

bakar cair dengan nilai nilai Densitas 752,6 kg/m3, nilai viskositas 0,947 cSt , Sulfur 

Content 0,003% m/m , water content 282 ppm ,nilai kalor 11266,0(Kcal/Kg) , CCI 

53,4. 
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ABSTRACT 

Processing plastic waste into liquid fuel is one of the new energy alternatives 

available. The design of plastic waste pyrolysis machine into fuel is made to convert 

pyrolysis plastic waste used for mineral water containers into liquid fuel as well as 

a solution to problems that are quite important in human life, namely the 

phenomenon of the explosion of plastic-based waste (polymer) in the environment, 

as a result of its use. which is excessive. The Plastic Burning Process is carried out 

with 12 kg of LPG Fuel. Temperature during operation is a maximum of 320 ℃, 

and the operating time is carried out for 120 minutes using a furnace heater. This 

tool is made of various components, namely a reactor tube with a capacity of 3 kg 

(3000 grams) to accommodate raw materials, a furnace as a conductor of heat from 

the LPG to the reactor, a distribution pipe to channel the gas that comes out of the 

reactor tube to the condenser. The condenser which functions as a coolant, and 

also a pipe for the output of distillation. The product was then analyzed for density, 

color, viscosity, distillation of ASTM D-86, Sulfur Content, heating value, Water 

Content and calculated cetane index (CCI). The results obtained are liquid fuel 

products with a density value of 752.6 kg / m3, a viscosity value of 0.947 cSt, Sulfur 

Content 0.003% m / m, water content 282 ppm, calorific value 11266.0 (Kcal / Kg), 

CCI 53 , 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah 

SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya laporan akhir yang berjudul 
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Laporan akhir ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan salah satu mata kuliah 

wajib dan sebagai prasyarat kelulusan pada jenjang Diploma III Politeknik Negeri 

Sriwijaya. 

Sholawat serta salam tidak lupa selalu dihaturkan untuk junjungan nabi 

agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk yang 

paling benar yakni Syariah agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-

satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta 

   Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan disampaikan banyak terima 
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