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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

   Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Waktu optimum proses adsorpsi logam Fe adalah 60 menit dengan   

       massa adsorben 1,5 gram terjadi penurunan konsentrasi sebesar 51,1394 % 

 untuk adsorben manganese zeolit dan 47,6074 % untuk adsorben zeolit. 

2. Hasil karakterisasi menggunakan Scanning Electron Microscopic (SEM) 

terlihat perubahan ukuran pori adsorben yang semakin mengecil setelah 

proses adsorpsi berlangsung. Untuk adsorben zeolit 1,86-4,32 µm mengecil 

sampai 0,32-2,91 µm, sedangkan adsorben manganese zeolit 1,98-4,40 µm  

hingga ke 0,93-2,91 µm.      

3. Pola isoterm adsorpsi zeolit dan manganese zeolit terhadap logam besi, lebih 

mengikuti pola isoterm Freundlich karena linieritasnya lebih mendekati 1 

yaitu untuk zeolit 1 dan 1,5 gram berturut-turut 0,999 dan 0,998 sedangkan 

untuk adsorben manganese zeolit 1 dan 1,5 gram nilai linieritasnya berturut-

turut 0,9984 dan 0,9987. Untuk kapasitas adsorpsi zeolit pada waktu optimum 

dalam menyerap logam besi adalah 1,5909 mg/g, Sedangkan kapasitas 

maksimum manganese zeolit dalam menyerap ion besi adalah 1,7089 mg/g 

4. Kinetika adsorpsi zeolit terhadap logam besi untuk massa 1 gram dan 1,5 

gram cenderung  mengikuti model kinetika pseudo orde dua, berturut-turut 

dengan nilai  R
2
= 0,9348 dan nilai k = 0,02023 m

-1
 dan untuk 1,5 gram zeolit 

dengan nilai R
2
=0,9720 dan k= 0,04314 m

-1
. Sedangkan untuk adsorben 

manganese zeolit juga cenderung mengikuti model kinetika pseudo orde dua. 

untuk 1 gram adsorben zeolit dengan nilai R
2
= 0,9857 dan nilai k = 0,02885 

m-1 dan untuk 1,5 gram zeolit dengan nilai R
2
=0,9916 dan k= 0,05400 m-1. 
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5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: 

1. Perlu menambah variasi waktu yang digunakan sampai adsorben jenuh atau 

tidak mampu lagi mengadsorpsi 

2. Menggunakan limbah sebagai alternatif adsorbat logam besi 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang adsorben manganese zeolit dan 

zeolit terhadap logam lain selain Besi. 


